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Ralmont GmbH
Pavelsbacherstr. 17
92361 Berngau
Deutschland

Abdichtungsband
RALMO — TAPE 4000
Polyisobutylen mit hochreifester HDPE-Folie

1,2 mm

Prafbedingung Verfahren A nach DIN EN 1928

Gemessen nach den Vorgaben der DIN EN 1928 betragt
fur das Abdichtungsband Ralmo — Tape 4000, die

ol
’ Wasserdichtheit

m

2 kPa

W s |
Christian Neudecker arﬁf ng, Bipl.-Ing. (FH)

Stv. Prifstellenleiter
Labor Materialpriifung

ift Rosenheim GmbH

Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

fingenieu
terialpfiifying

Kontakt Prifung und Kalibrierung — EN ISO/IEC 17025

Tel. +49.8031.261-0 Inspektion — EN ISO/IEC 17020

Fax +49 8031 261-290  Zertifizierung Produkte — EN ISC/IEC 17065
www.ift-rosenheim.de Zertifizierung Managementsysteme — EM ISO/IEC 17021

Notified Body 0757
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PUZ Stelle: BAY 18

ift

ROSENHEIM

Grundlagen
DIN EN 1928 : 2000

Bitumen-, Kunststoff- und
Elastomerbahnen fur Dachab-
dichtungen - Bestimmung der
Wasserdichtheit

Darstellung

Verwendungshinweise

Dieser Prufbericht dient zum
Nachweis der Wasser-
dampfdurchlassigkeit und Was-
serdichtheit des gepriiften Ge-
genstandes.

Giiltigkeit

Veroffentlichungshinweise
Es gilt das ift-Merkblatt ,Hin-
weise zur Benutzung von ift-
Prifberichten®.

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insge-
samt 5 Seiten
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